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Datum: 26. 2. 2016
Vypracoval: Ing. Josef Fládr
Popis zkoušky: doplňte text
Použité pomůcky: doplňte text
Druh kameniva: Křemen
Frakce 0/4
	Síto
	Propad
	Zbytek
	Celkový zbytek
	Celkový propad

	
	g
	%
	%
	%

	16
	0
	0,00
	0,00
	100,00

	8
	0
	0,00
	0,00
	100,00

	4
	10,125
	1,02
	1,02
	98,98

	2
	93,75
	9,46
	10,48
	89,52

	1
	179
	18,05
	28,53
	71,47

	0,5
	458,25
	46,22
	74,75
	25,25

	0,25
	205,75
	20,75
	95,50
	4,50

	0,125
	29,375
	2,96
	98,46
	1,54

	0,063
	10,25
	1,03
	99,50
	0,50

	dno
	5
	0,50
	100,00
	0,00

	suma
	991,5
	100
	
	




Druh kameniva: Křemen100-97,74

Frakce 4/8
	Síto
	Propad
	Zbytek
	Celkový zbytek
	Celkový propad

	
	g
	%
	%
	%

	16
	3,25
	0,33
	0,33
	100

	8
	326
	32,72
	33,05
	66,95

	4
	644,5
	64,69
	97,74
	2,26

	2
	22,5
	2,26
	100,00
	0,00

	1
	0
	0,00
	100,00
	0,00

	0,5
	0
	0,00
	100,00
	0,00

	0,25
	0
	0,00
	100,00
	0,00

	0,125
	0
	0,00
	100,00
	0,00

	0,063
	0
	0,00
	100,00
	0,00

	dno
	0
	0,00
	100,00
	0,00

	suma
	996,25
	100
	
	


(0,33+32,72+64,69)
(0,33+32,72+64,69)
644,5/996,25*100
Změřené hodnoty




Druh kameniva: Křemen
Frakce 8/16
	Síto
	Propad
	Zbytek
	Celkový zbytek
	Celkový propad

	
	g
	%
	%
	%

	16
	168
	16,81
	16,81
	100

	8
	818
	81,84
	98,65
	1,35

	4
	13,5
	1,35
	100,00
	0,00

	2
	0
	0,00
	100,00
	0,00

	1
	0,0
	0,00
	100,00
	0,00

	0,5
	0,0
	0,00
	100,00
	0,00

	0,25
	0,0
	0,00
	100,00
	0,00

	0,125
	0,0
	0,00
	100,00
	0,00

	0,063
	0,0
	0,00
	100,00
	0,00

	dno
	0
	0,00
	100,00
	0,00

	suma
	999,5
	100
	
	






Závěr zkoušky:
Poměr míchání složek 0/4 + 4/8 + 8/16 je 8,6/1,6/7,55.

Hodnoty pro Bolomeyovu křivku zrnitosti
	Síto
	Celkový propad [%]

	16
	100,0

	8
	70,7

	4
	49,9

	2
	35,3

	1
	24,9

	0,5
	17,6

	0,25
	12,4

	0,125
	8,7

	0,063
	6,2

	dno
	0



Poměr míchání stanovíte tak, že vytvoříte graf pro danou směs (0/4+4/8+8/16), konstrukce grafu vychází ze součtu celkových propadů přes jednotlivé frakce, kdy ke každém hodnotě celkového propadu přidáte koeficient pro danou frakci. Celkový součet vydělíte součtem zvolených koeficientů.


Např.:
· Celkový propad frakce 0/4 na sítě 4 je 98,98%
· Celkový propad frakce 4/8 na sítě 4 je 2,26%
· Celkový propad frakce 8/16 na sítě 4 je 0%
· 
Hodnota celkového propadu pro směs na sítě 4 v poměru míchání 8,6/1,6/7,55 se vypočítá  .


Stanovení hustoty čedičového kameniva

Popis zkoušky: doplňte text
Použité pomůcky: doplňte text
	m hmotnost kameniva (8/16) (500g) [g]
	V1  objem vody v odměrném válci (cca 1000ml) [ml]
	V2 objem vody v odměrném válci s kamenivem [ml]

	
	
	




[bookmark: _GoBack][kg.m-3]
Závěr zkoušky:
Objemová hmotnost čedičového kameniva je 3950 kg.m-3.
Stejným způsobem proveďte pro křemenné kamenivo.



Křivky zrnitosti křemenného kameniva
16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	100	100	98.98	89.52	71.47	25.25	4.5	1.54	0.5	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	100	66.95	2.2599999999999998	0	0	0	0	0	0	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	100	1.35	0	0	0	0	0	0	0	Směs	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fuller	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bolomey	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Velikost síta [mm]

Celkový propad [%]

Ideální křivka zrnitosti křemenného kameniva
16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Směs	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	0	100	55.14	48.25	43.45	34.69	12.26	2.1800000000000002	0.75	0.24	0	Fuller	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bolomey	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	6.3E-2	0	100	70.674437112952305	49.938132733408324	35.275351289884476	24.907199100112486	17.575808378350562	12.391732283464568	8.7260369225836047	6.1589799461584418	-0.12373453318335152	Velikost síta [mm]

Celkový propad [%]
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Datum


: 26. 2. 2016


 


Vypracoval: Ing. Josef Fládr


 




1     Laboratorní protokol   K PST               Křivka zrnitosti                                       Datum : 26. 2. 2016   Vypracoval: Ing. Josef Fládr  

