
Betoná řská výztuž (podle českých norem) 
Označení 

Druh 
hutní ve výkresu 

Tvar Předpis 

 C 34  ČSN 1016 - 
1926 

 C 38  
ČSN 1090 – 

1931 
Carbon 

commercial Cc  
ČSN 1090 – 

1931 

Jakostní -  ČSN 1090 – 
1931 

 C 45   

 C 50   

Betonářská Cb  
ČSN 1091 - 

1935 

 C 37  ČSN 1230 – 
1937 

 C 52  
ČSN 1230 – 

1937 

Beton speciál -  - 

10 002 Ob A  

10 370 37   

10 372 37P B  

10 373  
Bs; BA; 

As-0 

 
 
 

 

10 452 45P C 
 

 

10 472 47P-
Isteg 

I  
 

 

10 492 
49P-
Toros T  

 

 

10 512 51P-
Roxor ROX; R  

 

10 513  ROXs, Rs    

10 453  Cs 
 

 

10 512  L 
(LAROX) 

 

10 513  
Ls 

(LAROX) 
  

10 400  A-III 
 

 

10 402  RK   

10 210  A; A – 0 
 

 

10 300  A – II 
 

ČSN 42 
5538 



10 302  Ak – III 
 

ČSN 42 
5560 

10 400 A  As – III 
ČSN 42 

5539 

10 400 B  A – III  ČSN 42 
5539 

10 401  An – III 
 

 

10 307  H 
 

ČSN 42 
5538 

10 308  K 
 

ČSN 42 
5560 

10 405  M 
ČSN 42 

5539 

10 406  N  ČSN 42 
5539 

10 216  E 
 

 
ČSN 42 

5512 

11 373  EZ 
 

 

10 245  K 
 

 

10 335  J 
 

 
ČSN 42 

5533 

10 338  T  

 

 
ČSN 

42 5534 

10 425  V 
 

ČSN 42 
5535 

10 426  W 
  

10 428  TT  
 

10 505  R 
  

 
ČSN 42 

5538 

10 000  A  

42 6410.5  A  

42 6410.1  G  

42 6410.3  G, C  

10 567   

 

 
 

TŽ TP 202-
111-84 

Kari 39    HŽ 42 0175 

 


