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VUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA OCELOVÝCH A DYEV�NÝCH KONSTRUKCÍ

OCELOVÉ MOSTY 1 

Téma pYednáaky:

ÚNAVA: PRINCIPY, STÁDIA, 
POSOUZENÍ

Doc. Ing. Pavel Ryjá
ek, Ph.D.

Únava 3 motivace, stádia
Stádia procesu

Únava: Progresivní degradace konstrukce pod cyklickým zat��ováním. Projevuje se v 

tvorb� trhlin a jejich propagaci v ur
itých místech konstrukce.

3 základní stadia:

-Stadium zm�ny mechanických vlastností

-Stadium nukleace trhliny

-Stadium aíYení trhliny

O strojních sou
ástech rozhoduje nukleace trhliny (mají hladký, leat�ný povrch, 

stadium aíYení trhliny je krátké)

O stavebních sou
ástech rozhoduje stadium aíYení trhliny (hrubý povrch, Yada 

vrubo, svaro& )
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Únava 3 motivace, stádia
Stádia procesu

Stadium zm�ny mechanických vlastností

- proces zm�n za
íná v mikrostruktuYe materiálu

-Zm�ny mechanických, elektrických, magnetických a jiných vlastností

-Má >sytící charakter<

Stadium nukleace trhliny

" Tvorba zárode
né trhliny

" Stadium kon
í vytvoYením povrchových mikrotrhlin

Únava 3 motivace, stádia
Stádia procesu

Stadium aíYení trhliny

Dochází ke stá
ení mikrotrhlin (1. etapa 3 krystalografické aíYení) kolmo k hlavnímu 

nap�tí, pokra
uje jen jedna magistrální trhlina (2. etapa)

Rozhodující jsou podmínky na apici trhliny

První etapa

Druhá etapa
Propagace trhliny
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Únava 3 motivace, stádia
Stádia procesu

Na únavovou �ivotnost má nejv�taí vliv:
" Rozkmit nap�tí (Ds)
" Globální a lokální geometrie 3 kategorie detailu
" Po
et zat��ovacích cyklo

Charakteristika nap�eového cyklu

Únava 3 motivace, stádia
Únavová pevnost

Mezní stav únosnosti 3 FAT
- Cílem zabránit vzniku a aíYení trhliny do 

poruaení proYezu

Mnohocyklová únava
- mosty, jeYábové dráhy, 

technologické 
konstrukce (dynamické 
ú
inky dopravy)

- Sto�áry a vysíla
e 
(dynamické posobení 
v�tru)
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Únava: Wöhlerovský pYístup

Únava dle 
SN EN 1993-1-9

Posouzení:

Referen
ní rozkmit nap�tí:

Komunikace 3 model 3

}eleznice 3 model 71 s charakteristickými hodnotami

Kategorie detailu, únavová 
pevnost pro 2x106 cyklo

Rozkmit ekvivalentního 
nap�tí < 1.5 fy

Sou
initel ú
inko poakození

Únava: Ukázky
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Únava: Ukázky

Únava: Ukázky
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Únava: Ukázky

Únava: Ukázky
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Únava: Ukázky
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