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1) Navrhnéte oznacené prvky ptihradového
nosniku na rozpéti L =vy.6 000 mm, zatizeni
P,;=1v.10 kN. Slitina hliniku: A EN AW 7020, B
EN AW 6060, C EN AW 6063. Volte uzaviené
profily i oteviené profily L. Horni pas je drzen
proti vyboceni z roviny v podporach.
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2) Navrhnéte svafovany ohybany nosnik ze slitiny
hliniku na rozpéti L =[f.5000 mm, zatizeny
rovnomérnym zatizenim ¢q,=vy.4,5 kN/m. Nosnik
je zabezpecen proti ztraté stability v ohybu. Slitina
hliniku: A EN AW 5083, B EN AW 7020, C
EN AW 6082. Technologie svafovanii A TIG, B C
MIG. Navrhnéte na MSP. Provedte pruzné
plasticky vypodet pro MSU.
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3) Posudte sloup svafeného priufezu [ zdané
korozivzdorné oceli. Sloup o rozpéti L = 3 500 mm je
na koncich prost¢ podepfen a zatizen silou Fgpqy =
120 kN podle obrazku. Sloup je k mékké ose souvisle
drZzen. Austenitickad ocel: A 1.4301, B 1.4401, C
1.4406.
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4) Navrhnéte horni a dolni pas piihradového nosniku
svafeného z obdélnikovych nebo ¢tvercovych dutych
profilti z dané korozivzdorné oceli. Nosnik je zatizen
podle obrazku. Horni pas je v misté bfemen piicné
drzen. Austeniticka ocel: A 1.4301, B 1.4401, C
1.4406.
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Vsechny vypocty od pocatku provadet v kompatibilnich jednotkach mm, N, MPa.
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